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relatório de execução e conclusão.

Unidade: livramento
OM de origem – 5442066
DATA: 12/09/2007.        

[image: image1.jpg]


[image: image15.jpg]


 [image: image2.jpg]



[image: image13][image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



[image: image14.png][image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]]

It




[image: image9.jpg]


 [image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]


 [image: image12.jpg]



seta amarela identifica lixamento geral da superficie para melhor ancoragem da repintura.

seta vermelha identifica aplicação de ferrox para eliminação do ferrugem aplicado em todos os pontos necessarios.

seta azul identifica aplicação de zarcão (internacional) para proteção contra corrosão.

restante das fotos identifica os serviços executados com acabamento em esmalte sintetico brilhante em demãos necessarias para cobertura, no qual podemos visualizar as torres e tubulação parcial.
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